




INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN
Estructura de la prueba: la prueba se compone de 10 preguntas con  varias opciones de respuesta, entre las cuales sólo hay una  válida. Las respuestas deben cumplimentarse en la tabla que se encuentra en el pie de página.

Puntuación: la calificación máxima será de 10 puntos. Cada pregunta correcta se puntuará con 1 punto.
Normas de cumplimentación: utilizar bolígrafo de tinta azul y firmar en el campo destinado para ello. 

1. Las fibras pueden ser:
a. Naturales o artificiales
b. Naturales o químicas de polímero natural o sintético
c. Químicas o sintéticas
d. Industriales o tradicionales
2. El algodón es una fibra natural de origen: 
a. Natural 
b. Químico de polímero natural
c. Químicos de polímero sintético
d. Artificial 
3. La hilatura donde el polímero se funde por calor hasta obtener un fluido que se extruye por la hilera y donde las fibras resultantes se enfrían por medio de aire es…
a. Hilatura por fusión
b. Hilatura en húmedo
c. Hilatura en seco
d. Ninguna opción es correcta
4. La arquitectura de la fibra viene determinada por: 
a. La orientación
b. La cristalinidad
c. La longitud de las cadenas macromoleculares
d. Todas las opciones son correctas
5. La facilidad de formarse bolitas en los extremos de las fibras que emergen a la superficie de los tejidos se llama…
a. Spandex 
b. Pilling
c. Balling
d. Cebralín 


6. El tratamiento que se aplica para evitar el encogimiento que se produce en los artículos de algodón en los primeros lavados es el…
a. Sanforizado
b. Mercerizado 
c. Tratamiento con resinas
d. Tratamientos anti-moho 
7. En cuanto al algodón…
a. Es preferible no usar lejía  ya que se pueden producir roturas y decoloraciones
b. Es una fibra hidrófila por lo que no es necesario usar suavizante, ya que no retiene cargas eléctricas
c. La calidad del planchado de las prendas de algodón está íntimamente ligado al grado de humedad de la prenda
d. Todas las opciones son correctas
8. La poliamida se debe lavar a una temperatura: 
a. Entre 120 y 180°C
b. Entre  70 y 80°C
c. Entre 0 y 30°C
d. No hay restricciones de temperatura en el lavado
9. El elastano se estira ante grandes extensiones y la recuperación de la longitud de sus fibras es prácticamente completa.
a. Verdadero
b. Falso 
10. Los tejidos transpirables e impermeables al agua...
a. Dejan pasar el vapor de agua (transpiración)
b. Impiden la penetración de gotas de agua al interior (impermeabilidad)

c. Las respuestas a y b son correctas
d. Ninguna opción es correcta
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